
 

 

ELECTRONICS MECHANIC 2nd Year 

Chapter Name- PCB Rework 

 

1- What is the composition of solder paste used for reflow soldering process ? रिफ्लो सोल्डरििंग 

प्रक्रिया के क्रिए सोल्डि पेस्ट की सिंिचना क्या है? 

A : Tin and Lead क्रिन औि िेड 

B : Tin, Lead and flux क्रिन, िेड औि फ्लक्स 

C: Powdered solder and flux पाउडि सोल्डि औि फ्लक्स 

D : Rosin cored solder and flux | िोक्रिन कोडड सोल्डि औि फ्लक्स 

Answer- C 

2 : Which conformal coating material is used as two-part thermosetting mixture? िू पािड थर्मोसेक्रििंग क्रर्मश्रण के रूप र्में कौन सी 

किं फर्मडि कोक्रििंग सार्मग्री का उपयोग क्रकया िाता है? 

A : Epoxy resin एपॉक्सी िेक्रिन 

B : Acrylic resin ऐिेक्रिक िेक्रसन  

C : Silicone resin क्रसक्रिकॉन िाि  

D : Polyurethane resin पोिीयूिीथेन िाि 

Answer-A 

3 : Which material is used to make the drill bits for drilling PCB holes ? पीसीबी छेद क्रडि क्रििंग के क्रिए 

क्रडि ि क्रबि बनाने के क्रिए क्रकस सार्मग्री का उपयोग क्रकया िाता है? 

A: Stainless steel से्टनिेस स्टीि 

B: High speed steel हाई स्पीड स्टीि 

C : High carbon steel उच्च काबडन स्टीि 

D : Solid coated Tungsten carbide ठोस िेक्रपत ििंगस्टन काबाडइड 

Answer-D 

4 : What is the size of pad width for soldering resistors, capacitors and diodes on the PCB? | पीसीबी पि िािंका िगाने वािे 

प्रक्रतिोधक, कैपेक्रसिि औि डायोड के क्रिए पैड की चौडाई का आकाि क्या है? 

A : 50 Thou 

B: 60 Thou 

C : 70 Thou 

D : 80 Thou 

Answer-C 

5 :Which colour of solder mask is used on PCBs? पीसीबी(PCBS) पि सोल्डि र्मास्क का कौन सा ििंग 

इसे्तर्माि क्रकया िाता है? 

A : Brown भूिा 

B : Orange नाििंगी 

C: Green हिा 

D : Violet बैंगनी 

Answer-C 

6 : What is the shape of pad used to solder Dual In Line (DIL) components on PCB ? पीसीबी पि डुअि इन िाइन (DIL) 

घिकोिं र्में क्रर्मिाप के क्रिए पैड का आकाि क्या है? 

A : Oval अिंडाकाि 

B: Round गोि  

C: Square वगड 

D : Rectangle आयत 

Answer-A 

7.Which method of conformal coating is used for epoxy coated on PCBS? कन्फर्मडि कोक्रििंग की 



 

 

कौन सी क्रवक्रध का उपयोग पीसीबी पि िेक्रपत एपॉक्सी के क्रिए क्रकया िाता है? 

A - Solvent क्रविायक 

B - Peeling off छीिना 

C – Micro blasting र्माइिो ब्लास्स्टिंग 

D -  Mechanical removal यािंक्रिक क्रनष्कासन 

Answer-C 

8. Which conformal coating is easy to apply and remove with low moisture absorption? कर्म नर्मी अवशोषण के साथ कौन 

सा किं फर्मडि िेप िगाना औि हिाना आसान है ? 

A - Epoxy resin एपॉक्सी िेक्रिन  

B - Acrylic resin ऐिेक्रिक िेक्रसन 

 c - Silicon resin क्रसक्रिकॉन िाि  

D – Polyparaxylylene पॉिीपिासीिीिेंन 

Answer-B 

9. Which protective chemical coating is applied on the PCB? पीसीबी पि कौन सा सुिक्षात्मक िासायक्रनक िेप िगाया िाता है? 

A -  Shellac िाह 

B - PVC coating पीवीसी कोक्रििंग 

C - Enamel varnish तार्मचीनी वाक्रनडश 

D - Polymer film coating पॉक्रिर्मि क्रफल्म कोक्रििंग 

Answer-D 

10.Which is the last zone on the reflow soldering? रिफ्लो सोल्डरििंग पि अिंक्रतर्म िोन कौन सा है? 

A - Preheat zone पहिे से गिर्म िोन 

B - Reflow zone 

C - Cooling zone शीतिक जोन 

D - Thermal soak zone  

Answer-C  

11. Which is the second stage in the reflow soldering process? रिफ्लो सोल्डरििंग प्रक्रिया र्में दूसिा चिण कौन सा है? 

A - Reflow zone िीफ़्िो जोन 

B -  Cooling zone शीतिक िोन 

C -  Preheat zone पहिे से गिर्म िोन 

D - Thermal soak zone थर्मडि सोख िोन 

Answer-D 

12.Which zone is the lengthiest in the reflow soldering process? रिफ्लो सोल्डरििंग प्रक्रिया र्में कौन सा चिण सबसे ििंबा है? 

A - Reflow zone िीफ़्िो जोन 

B - Cooling zone शीतिक जोन  

C - Preheat zone पहिे से गिर्म जोन 

D - Thermal soak zoneथर्मडि सोख िोन  

Answer-C 

13.What is the ramp-up rate of temperature in the preheat zone of reflow soldering process?रिफ्लो सोल्डरििंग प्रक्रिया के 

प्रीहीि िोन र्में तापर्मान की िैम्प-अप दि क्या है? 

A - 1°C to 3°C / sec 

 B - 4°C to 5°C / sec  

C -  6°C to 10°C / sec 

D - 11°C to 20°C / sec 

Answer-A 

14.Which is the common method of attaching surface mount components to a printed circuit 

board? रु्मक्रित सक्रकड ि बोडड र्में सतह र्माउिंि घिकोिं को सिंिग्न किने की सार्मान्य क्रवक्रध क्या है? 

A - Wave solderingवेव सोल्डरििंग 



 

 

B - Manual soldering रै्मनुअि सोल्डरििंग  

C -  Soldering station सोल्डरििंग से्टशन  

D - Reflow soldering रिफ्लो सोल्डरििंग  

Answer-D 

15.What is the purpose of providing solder mask on the PCBs? पीसीबी पि सोल्डि र्मास्क प्रदान किने का उदे्दश्य क्या है? 

A - Easy solderingआसान सोल्डरििंग 

B - Remove conformal coating कोन्फोर्मडि कोक्रििंग क्रनकािने के क्रिए 

C - Provide conformal coating कोन्फोर्मडि कोक्रििंग प्रदान किने के क्रिए 

D - Prevent solder bridges सोल्डि क्रिि को िोकने के क्रिए 

Answer-D 

16.How the solder mask is removed on the PCB for replacement of components? घिकोिं के प्रक्रतस्थापन के क्रिए पीसीबी पि 

सोल्डि र्मास्क कैसे हिाया िाता है? 

A – Micro blasting र्माइिो ब्लास्स्टिंग 

B - Grinding and scraping पीसना औि खुिचना  

c - Conformal coating peeled off अनुरूप कोक्रििंग 

D - Photolithography फोिोक्रिथोग्राफी 

Answer-D 

17. What is the range of peak temperature reached at reflow zone of reflow soldering process? रिफ्लो सोल्डरििंग प्रक्रिया के 

रिफ्लो जोन र्में पहिंचने वािे क्रशखि तापर्मान की सीर्मा क्या है? 

A - 10°C to 15°C 

B - 20°C to 40°C 

c - 41°C to 60°C 

D - 61°C to 80°C 

Answer-B 

18. How the fine grain structure of soldered joint is achieved by using reflow soldering process? िािंका िगाने की प्रक्रिया 

का उपयोग किके िािंका िगाने वािे िोड की फाइन गे्रन सिंिचना कैसे प्राप्त की िाती है  

A - Fast cooling rate तेिी से ठिं डा किने की दि 

B - Slow cooling rate र्मिंद शीतिन दि 

C - Oven temperature change ओवन का तापर्मान बदि िाता है 

D -  Higher thermal soak time उच्च ताप सोक सर्मय 

Answer-A 

19. What is the typical temperature range of cooling zone in flow soldering process? प्रवाह िािंका/फ्लो सोल्डरििंग िगाने की 

प्रक्रिया र्में शीतिन के्षि की क्रवक्रशष्ट तापर्मान सीर्मा क्या है ? 

A - 5° to 10°C 

B - 11° to 15°C 

C - 16° to 25°C 

D - 30° to 100°C 

Answer-D 

20. Which fabrication technology is used for the assembly of the circuit board? सक्रकड ि बोडड की 

असेंबिी के क्रिए क्रकस क्रनर्माडण तकनीक का उपयोग क्रकया िाता है? 

A - Microchip fabrication र्माइिोक्रचप फैक्रिकेशन 

B - Single layer fabrication क्रसिंगि िेयि फैक्रिकेशन 

C- Double sided fabrication डबि साइडेड फैक्रिकेशन 

D - Plated through hole fabrication पै्लिेड थरु होि फैक्रिकेशन 

Answer-A 

21. What is the name of technology used to mount components on multilayer PCBs? बहपित PCBS पि घिकोिं को र्माउिंि 

किने के क्रिए उपयोग की िाने वािी तकनीक का नार्म क्या है? 



 

 

 

A – Micro blasting र्माइिोक्रचप फैक्रिकेशन  

B - Peeling technique छीिने की तकनीक  

C - Joining technique िोइक्रनिंग तकनीक  

D - Plated through hole पे्लिेड थू्र होि 

Answer-D 

22.Which type of coating process is used to apply para-xylylene as conformal coating on PCB? पीसीबी पि किं फर्मडि िेप 

कोक्रििंग के रूप र्में पैिा- िाइिीन को िगाने के क्रिए क्रकस प्रकाि की कोक्रििंग प्रक्रिया का उपयोग क्रकया िाता है? 

A - Dipping डूबना 

B - Brushing िश किना 

C – Spraying क्रछडकाव िर्माव 

D - Chemical Vapour deposition िासायक्रनक वाष्प 

Answer-D 

23.  What is the effect on the solder paste, when the ramp-up rate exceeds the maximum slope in reflow soldering 

process? सोल्डि पेस्ट पि क्या प्रभाव पडता है, िब िैंप-अप दि रिफ्लो सोल्डरििंग प्रक्रिया अक्रधकतर्म ढिान से अक्रधक हो िाती है? 

A - Poor wetting खिाब गीिापन  

B - Fire and gases आग औि गैसें 

C - Blow hole effect ब्लो होि इफेक्ट 

D - Spattering effect स्पिरििंग प्रभाव 

Answer-D 

24. What is the effect on components, after the ramp-up rate exceeds the maximum slope in the heat zone of reflow 

soldering process? िैंप-अप दि, रिफ्लो सोल्डरििंग प्रक्रिया के हीि िोन र्में अक्रधकतर्म है? से अक्रधक होने के बाद घिकोिं पि क्या प्रभाव 

पडता 

A - Burnt ििा हआ 

B - Cracking तडक 

C - No change कोई परिवतडन नही िं होता है  

D - De soldered डी – सोल्डि 

Answer-B 

25. At which zone the maximum allowable temperature of the reflow soldering process is reached? िीफ़्िो सोल्डरििंग 

प्रक्रिया का अक्रधकतर्म  स्वीकायड तापर्मान क्रकस के्षि र्में पहुँचता है? 

 A - Reflow िीफ़्िो 

B - Cooling शीतिक 

C - Preheat प्रीहीि 

D - Thermal soak थर्मडि सोक 

Answer-A 

26. What is the purpose of apply polymer coating on the PCB? पीसीबी पि बहिक / पॉिीर्मि कोक्रििंग िागू किने के उदे्दश्य क्या 

है? 

A - To improve circuit connectivity सक्रकड ि कनेस्क्टक्रविी र्में सुधाि 

B - To prevent corrosion ििंग को िोकने के क्रिए 

C - To prevent temperature तापर्मान को िोकने के क्रिए 

D - To prevent resistance प्रक्रतिोध को िोकने के क्रिए 

Answer-B 



 

 

27. What is the cooling rate suggested for reflow soldering process? रिफ्लो सोल्डरििंग प्रक्रिया 

       के क्रिए शीतिन दि क्या है? 

A -  3°C/second 

B -  4°C/second 

C -  5°C/second  

D -  10°C/second 

Answer-B 

28. What is the effect on excessive intermetallic growth caused by wetting time above liquidus  (TAL) in reflow 

soldering process? सोल्डरििंग प्रक्रिया र्में क्रिक्रिडस (TAL) से अक्रधक सर्मय तक गीिे होने से होने वािे अत्यक्रधक इिंििरे्मिेक्रिक क्रवकास पि 

क्या प्रभाव पडता है? 

A - Poor wetting खिाब गीिापन 

 B - Flux oxidation फ्लक्स ऑक्सीकिण  

C - Joint brittleness िोड भिंगुिता  

D - Solder spattering सोल्डि क्रछतिाना 

Answer-C 

29. What causes a decrease in flux cleaning action leads to poor wetting and defective solder joint in reflow soldering 

process? क्या कािण हैं, फ्लक्स सफाई की कािडवाई र्में कर्मी से रिफ्लो सोल्डरििंग प्रक्रिया र्में खिाब गीिापन औि दोषपूणड सोल्डि िॉइिंि होता 

है? 

A - Higher ramp-up rate उच्चति िैंप-अप दि 

B - Longer preheat zone time ििंबे सर्मय तक िोन प्रीहीि िोन सर्मय 

C - More thermal soak exposure अक्रधक थर्मडि सोक अनाविण 

D - Insufficient time / temperature अपयाडप्त सर्मय / तापर्मान 

Answer-D 

30. How the damaged Vias in PTH circuit boards are repaired? PTH सक्रकड ि बोडों र्में क्षक्रतग्रस्त 

वीआईएस की र्मिम्मत कैसे की िाती है? 

 A - Replace PCB पीसीबी बदिें 

B - Use jumpers िम्पिोिं का प्रयोग किें   

C - Use eyelets सुिाख़ का उपयोग किें   

D - Connectors कनेक्टसड 

Answer-C 
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